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Anvisningar for utférande av underhallsmalning
(ommalning) pa metalliska material

Orientering Denna standard ger anvisningar om hur underhallsméalning av metall-
iska material ska utforas. Vid hel ommalning med blastring av kon-
struktioner tillampas SSG 1005 — Anvisningar for utforande av
nymalning pa metalliska material.

Andringar sedan Denna utgéva skiljer sig fran foregdende genom att:
féregaende utgava — Kontroll har gjorts av att hanvisningar till andra standarder och

anvisningar fortfarande ar relevanta.

— Texten har arbetats igenom med syfte att géra den mer Gver-
skadlig.

— Bilagorna om kontroll har tagits bort eftersom information om
detta finns att hitta i SSG 1017 — Anvisningar for utforande av
malningskontroll.

— Detidigare avsnitten Ytrahet och Rengoring dr sammanslagna till
3.1—"Rengoring”, vilket har medfort att underliggande kapitel fatt
nya nummer.

— Ikapitel 3 — ”Krav” har lagre krav for objekt inomhus tagits bort.
— Standardens utseende har uppdaterats till gallande mall f6r SSG-

standarder.
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1 Relaterade SSG 1000 — Projektering och upphandling av ytskydd genom malning
dokument ger information om allméanna bestammelser vid projektering och upp-

handling av ytskydd genom maélning, exempelvis gillande krav pa kon-
struktiv utformning, behorighet och garanti.

SSG Standarder omfattas av upphovsritt och far inte spridas utan sarskilt tillstand.
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