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Datum Utgåva Beteckning

Orientering Denna guide ger en allmän beskrivning av olika rengöringsmetoder som 
kan användas vid förbehandling före målning och kompositbeläggning. 
Både tvättning/avfettning och mekanisk rengöring tas upp.

Guiden riktar sig främst till beställare av ytbehandling för att ge en över-
sikt över tillgängliga metoder.

Ändringar sedan 
föregående utgåva 

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

— Referenser har uppdaterats.

— Kapitel 3.5 – ”Blästring” har förtydligats.
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Handbok i rostskyddsmålning (Swerea KIMAB).

Rengöringsmetoder på metalliska material före all 
slags målning och kompositbeläggning
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