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Datum Utgåva Beteckning

Orientering Denna standard ger anvisningar om utförande av målningskontroll på 
industrianläggningar. Dokumentet används som stöd vid planering, 
upphandling och utförande av kontroll, för att säkra att målnings-
arbeten utförs på rätt sätt och på så vis undvika felaktigt utförande med 
stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten som följd.

Ändringar sedan 
föregående utgåva 

Denna utgåva skiljer sig från den föregående genom att: 

— Avsnitt 3.3.4 – ”Kontroll av förbehandling innan målning” har 
justerats.

— Referenser har kontrollerats och uppdaterats.

— Standarden har språkgranskats och dess utseende har uppdaterats 
till gällande mall för SSG-standarder. 
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