Forhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG 1021
Datum Utgava Beteckning Sida
2016-11-28 8 TKY 1(4)

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Tvakom-
ponenters epoxi- eller polyuretangrundfarg GA, GK, GS

Orientering Farg enligt denna standard ar avsedd fér grundmalning av stal och varmfér-
zinkat stal nar hoga krav stalls pa korrosionsskydd, kemisk hardighet och
mekanisk hallfasthet. Grundfargskiktet ar i regel avsett for évermalning med
mellanférg och/eller tackfarg. Standarden beskriver vilka egenskapskrav som
galler for farger som definieras enligt SSGs fargtyper GA, GK eller GS och ger
anvisningar om vilka tester som kravs for de faststallda egenskaperna samt hur
testerna ska genomféras med hanvisningar till géllande standarder, normer.

Andringar sedan Denna utgava skiljer sig fran féregaende att kontroll har gjorts av att hanvis-
foregaende utgava ningar till andra standarder och anvisningar fortfarande ar relevanta.
Inledning SSG har faststallt fargtyper for tack och grundfarger anpassade for olika miljoer

inom industrin. SSG 1021-1030 beskriver de olika fargtyperna och de kvalitets-
fordringar som stélls pa dessa samt ger anvisningar om de provning- och ut-
varderingsnormer som galler for faststallande av egenskaperna.

| SSGs fabrikatforteckning SSG 1006 redovisas fabrikat och fargprodukter som
uppfyller SSGs kvalitetsfordringar. Fargtillverkare som 6nskar godkannande av
produkter for publicering i SSG 1006 kan kontakta SSG om de vill ha mer
information innan teststart. Fargprodukternas egenskaper testas enligt aktuell
standard, SSG 1021-1030. Om produkten uppfyller kraven skickas fullstdndiga
testrapporter, intyg och sammanstallning av testresultat i avsedd mall (finns att
hamta pa SSGs webbsida) till SSG. Testmaterial och provpaneler ska finnas
tillgangligt hos fargtillverkare minst sa lange tills produkten ar godkand.
Dokumentation ska efter godkannande finnas kvar hos tillverkaren sa lange
som produkten finns med i SSG 1006.

1 Fargkod Fargkod for grundfargen anges enligt féljande.

Fargkod " Fargtyp/Sammansittning

GA Kemiskt hardande tvakomponenters epoxi- eller polyuretangrundfarg.

GK Kemiskt hardande yttolerant tvakomponenters lagmolekylar ? epoxigrund-
farg aluminium- och/eller jarnglimmerpigmenterad.
GS Kemiskt hardande tvakomponenters epoxi- eller polyuretangrundfarg,
aluminium- och/eller Jarnglimmerpigmenterad.

1) OBS! En produkt kan endast definieras som en fargtyp/kod.
2)Med lagmolekylar menas medelmolekylvikt < 700.
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